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1 Vorwort

Anlasslich des Erscheinens der aktuellen Ausgabe der ONORM B 5320 (2015, 2016 und
2017) Einbau von Fenstern und Ttren in Wande - Planung und Ausfihrung des Bau- und
des Fenster-/Turanschlusses hat die Initiative Ziegel des Fachverbandes der Stein- und
keramischen Industrie diese Fachinformation ausarbeiten lassen. Dies erfolgte in
Zusammenarbeit mit einem Expertinnenteam aus Industrie, Bauausfiihrung sowie
Bauplanung. Technische Grundlagen und empfohlene Ausflihrungsdetails fir einen
funktionalen und normgerechten Bauanschluss im Ziegelmauerwerk werden den
Anwenderinnen zur Verfigung gestellt.

Der Fachinformation angeschlossen sind Formblatter fir die Planung des
objektspezifischen Bauanschlusses. Im Sinne der genannten Norm handelt es sich um
einen objektspezifischen Fenstereinbau, wenn die Funktionen des Fensteranschlusses
von Gewerken sichergestellt und komplettiert werden, die im Bauablauf nach dem
Versetzen der Fenster arbeiten.

Die Initiative Ziegel gibt mit dieser Fachinformation den ausfiihrenden und planenden
Kolleglnnen ein praktisches Hilfsmittel zur Hand. Der Fenstereinbau / Bauanschluss im
Ziegelmauerwerk erfolgt dadurch unter Nutzung der spezifischen Starken dieses Baustoffs
normgerecht, funktionssicher und wirtschatftlich.



2 Haftungsausschluss

Alle Inhalte der vorliegenden Fachinformation wurden mit grof3ter Sorgfalt ausgearbeitet
und auf ihre Richtigkeit Gberpraft.

Samtliche Vorschlage fur Ausfihrungsdetails entsprechen dem Stand der Technik und
sind mit bauphysikalischen Berechnungen, Simulationen, Bauteilprifungen und nicht
zuletzt vielfacher praktischer Erfahrung von Mitgliedsbetrieben abgesichert.

Die Umsetzung der in dieser Fachinformation gegebenen Empfehlungen erfolgt dennoch
auf ausschlief3lich eigene Verantwortung der jeweiligen befugten Planenden und
Ausfuhrenden.

Insbesondere sind die Ausfiihrungsvorschlage dieser Fachinformation stets auf ihre
Ubereinstimmung mit allfalligen regionalen oder neueren Bauvorschriften, Technischen
Regeln, Verarbeitungsrichtlinien von Herstellern oder mit Richtlinien von Férder- und
Auftraggebern zu tberprifen und gegebenenfalls anzupassen.

Eine Haftung des Herausgebers, der Mitwirkenden oder seiner fachlichen Beraterinnen ist
ausgeschlossen.



3 Normativer Hintergrund

Den normativen Hintergrund des Bauanschlusses bildet in Osterreich die ONORM B 5320,
Einbau von Fenstern und Turen in Wande, Planung und Ausfuhrung des Bau- und des
Fenster-/TUranschlusses, gegenwartig in ihrer aktuellen Ausgabe 2017-08-15. Alle
folgenden, auf die Norm Bezug nehmenden Aussagen gelten explizit fir diese Ausgabe.

Hinweis: Die Fachinfo 20 - Einbau von Fenstern und Turen in Wande - ONORM B
5320:2017-08 "Einbau von Fenstern und Tiren in Wande - Planung und Ausfiihrung des
Bau- und des Fenster-/TlUranschlusses" ist eine vertffentlichte Erganzung des ASI mit
FAQs. Diese Fachinformation entspricht dem neuesten Normenstand (ONORM B
5320:2017 und ONORM B 5321:2017) und steht zum Download zur Verfiigung.

Link: https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-
services/fachinformationen/fachinfo-20-einbau-von-fenstern-und-tueren-in-waende/.

3.1 Anwendungsbereich

Anwendungsbereich von ONORM B 5320 ist die Planung und Ausfiihrung des Einbaues
von Fenstern, Fenstertiren und AulR3entiren in Wande, die in direktem Kontakt zum
AuRenklima stehen, diese ONORM gilt dariiber hinaus auch fiir Fenster zwischen
konditionierten und nichtkonditionierten Raumen. Die Gultigkeit besteht explizit sowohl fur
den Neubau und Gebaudesanierungen als auch fur den Fenstertausch. Nicht gultig ist die
vorliegende ONORM fur Reparatur bzw. Rekonstruktion bestehender Fenster, nicht im
Bereich des Denkmalschutzes, auch nicht fur Dachflachenfenster, Lichtkuppeln und
Ahnliches. !

3.2 ,Standard-Fensteranschluss“ und , objektspezifischer Bauanschluss“

In der Norm wird unterschieden zwischen dem Standard-Fensteranschluss und dem
objektspezifischen Bauanschluss.

Als Standard-Fensteranschluss bezeichnet die Norm die Verbindung des Fensters mit
dem Wandbildner/tragenden Baukoérper bzw. bei Fenstertausch mit der bestehenden
unveranderten Wand. Der Standard-Fensteranschluss ist somit die durch Materialien
geschlossene Fuge zwischen Fensterstock oder Blindstock und dem Wandbildner/
tragenden Baukorper und gegebenenfalls zwischen Fensterstock und Blindstock. 2

Zitiert aus ONORM B 5320 (2017), Kap. 1
2 Zitiert aus ONORM B 5320 (2017), Kap. 3.1.4 und Kap. 4.1.1


https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-services/fachinformationen/fachinfo-20-einbau-von-fenstern-und-tueren-in-waende/
https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-services/fachinformationen/fachinfo-20-einbau-von-fenstern-und-tueren-in-waende/

Als Objektspezifischen Bauanschluss bezeichnet die Norm das gesamte
bauphysikalisch und statisch funktionsfahige, gebrauchstaugliche Anschlusssystem
zwischen Fensterstock und Wand, mit Planung und Ausfiihrung fur ein spezifisches
Objekt. Der Bauanschluss beinhaltet alle Bauteilschichten der Wand inklusive aller
Anbauteile wie z.B. Sohlbank, Fensterbank sowie Sonnenschutzeinrichtungen und wird in
der Regel durch mehrere Gewerke ausgefihrt. 3

3 Zitiert aus ONORM B 5320 (2017), Kap. 3.1.1 und Kap. 4.1.2



3.3 ,Grundanforderungen an den Fenstereinbau“ und , Anschlussebenen”

Fur einen objektspezifischen Bauanschluss sind die unterschiedlichen Anschlussebenen
der Wand mit denen des Fensters zur Erfullung der statischen, bauphysikalischen,
gebrauchs- und funktionstauglichen Anforderungen zu verbinden. Die Anschlussebenen
des Fensters und der Wand (siehe unten) werden vom jeweiligen Hersteller vorgegeben.
Die Anschlussebenen im objektspezifischen Bauanschlussbereich sind vom Planer, unter
Berucksichtigung der Angaben der Materialhersteller und/oder Systemgeber, festzulegen.
Die Ausfiihrungen in der ONORM sind als Beispiel zu verstehen und dirfen im Rahmen
der objektspezifischen Planung abweichend festgelegt werden.

Es werden auRerdem Anschlussebenen der Wand und des Fensters definiert, mit deren
korrekter Verbindung die Grundanforderungen erfiillt werden. Sechs solcher
Anschlussebenen werden in der Norm bezeichnet: 4

1. Befestigungsebene (BE): Ebene, in der sich die Befestigungselemente des
Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses befinden

2. Luftdichte-Ebene (LDE): Ebene, welche die rauminnenseitige Luftdichtheit des
Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses sicherstellt

3. Schallschutz-Ebene (SSE): Ebene, die zum Schallschutz des Standard-
Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses beitragt

4. Schlagregendichte-Ebene (SDE): Ebene, welche die Schlagregendichtheit des
Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses herstellt

5. Warmeschutz-Ebene (WSE): Ebene, die zum Warmeschutz des Standard-
Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses beitragt

6. Winddichte-Ebene (WDE): Ebene, welche die Winddichtheit des Standard-
Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses herstellt

4 Zitiert aus ONORM B 5320 (2017), Kap. 3.3 und Kap. 4.1



Die Gestaltung der Verbindung jeder dieser Anschlussebenen wird in der Norm zum
Gegenstand der Planung gemacht, fir welche die Norm Anleitung gibt. Fir den Massivbau
wird in der Norm die folgende exemplarische Abbildung angeboten: °
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Abbildung 3-1: Symbolische Verbindung der Anschlussebenen bei Fenstereinbau in Massivmauerwerk

3.4 ,Standard-Fensteranschluss“ und ,Objektspezifischer Bauanschluss*“

Die Norm unterscheidet zwischen Standard-Fensteranschluss und
Objektspezifischer Bauanschluss.

Als Standard-Fensteranschluss wird jener Einbau bezeichnet, bei dem bereits der
Fensteranschluss, also die Verbindung des Fensters mit dem Wandbildner/tragenden
Baukorper bzw. bei Fenstertausch mit der bestehenden unveranderten Wand, die
Anforderungen in Hinblick auf die Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit und Belastung
bei Wind erfillt. Beim Standard-Fensteranschluss ergdnzen die komplettierenden
Elemente des Bauanschlusses demnach nur mehr allenfalls die Funktionen des Warme-
und des Schallschutzes. ©

Abbildung aus ONORM B 5320 (2017), Kap. 4.1, Bild 1 — Grundprinzip Anschlussebenen - Beispiele
6 Zitiert aus ONORM B 5320 (2017), Kap. 4.1.1 und Kap. 5.1
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Hinweis: Die Fensterbank (auf3en und innen) ist nicht Teil des Standard-
Fensteranschlusses im Sinne der ONORM.

Als Objektspezifischer Bauanschluss wird jener Einbau bezeichnet, bei dem die
Summe der Grundanforderungen vom gesamten Bauanschluss, Uber den Standard-
Fensteranschluss hinaus, tbernommen wird.

In diesem Fall ist eine objektspezifische Bauanschlussplanung vorzunehmen. In dieser
sind die angrenzenden bzw. anarbeitenden Gewerke und deren Schnittstellen in
Abhangigkeit des Bauablaufs so zu planen, dass die Leistungen der einzelnen Gewerke
gebrauchs- und funktionstauglich erbracht werden kénnen und auch so bleiben. *

Eine objektspezifische Bauanschlussplanung ist dariiber hinaus laut Norm jedenfalls bei
nachfolgenden Anforderungen vorzunehmen: 8

- Warmeschutz, wenn ein objektspezifischer Warmebricken-Nachweis gefordert
wird,

- Schallschutz, wenn die Schallschutzanforderungen an das bewertete Schalldamm-
Mal3 des Fensters Rw = 38 dB bei Einbau in der Dammebene vor dem tragenden
Baukorper oder Rw = 42 dB bei Einbau in der Leibung des Wandbildners/tragenden
Baukorpers betragen,

- Einbruchhemmung ab Widerstandsklasse WK 3 gema’ ONORM B 5338 bzw. RC 3

gemal ONORM EN 1627,
- Ausfuihrungen von barrierefreien Turen gema’ ONORM B 1600,
- Lawinenschutzfenstern gemat ONORM B 5301,

- besondere Einbausituationen, z.B. fassadenbiindiger Einbau oder Gber die Fassade

hinausragende Fenster,
- mal3gebliche Feuchtebelastungen auf der Rauminnenseite (zB Schwimmbad),

- Fenstertausch, bei dem die Einbaulage der neuen Fenster wesentlich geandert wird
(d.h. die Einbaulage nicht dem alten Fenster entspricht) oder das neue Fenster eine

geringere Bautiefe des Stockprofils aufweist (zB Austausch Kastenfenster gegen
Einfachfenster) und
- Ausfiihrungen, die von den Anforderungen dieser ONORM abweichen.

7 Zitiert aus ONORM B 5320 (2017), Kap. 6.1 und 6.2
8 Nachfolgende Aufzahlung zitiert aus ONORM B 5320 (2017), Kap. 4.1.2
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4 Technische Grundlagen

Das mineralische Ziegelmauerwerk in den verschiedenen Wandsystemen, in Verbindung
mit der oder den Putzschichten, weist statisch und bauphysikalisch gunstige
Voraussetzungen fur den Fenstereinbau auf.

Unter Ausnutzung dieser gunstigen Eigenschaften kann im Ziegelmauerwerk zur Erfllung
der Grundanforderungen des Fenstereinbaus und zur Verbindungen der Anschlussebenen
neben dem Wandbildner und dem Fenster selbst auch der Putz herangezogen werden.

Im Sinn der ONORM B 5320 (2017) handelt es sich dann um einen objektspezifischen
Bauanschluss, fur den eine vollstandige Planung des Bauanschlusses vorzunehmen ist,
mit den folgenden technischen Grundlagen.

4.1 Befestigung

Als Befestigungsebene im Sinne der Norm wird die Ebene bezeichnet, in der sich die
Befestigungselemente des Standard-Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen
Bauanschlusses befinden.

Mit seiner gleichméRig hohen Tragfahigkeit, Festigkeit und Langzeitstabilitat bietet
Ziegelmauerwerk die Voraussetzungen fur die Ausbildung der Befestigungsebene, sowohl
fur die Lastabtragung als auch fir die Befestigung des Fensters an das Mauerwerk:

- Mit temporaren Keilen wird die Position wéahrend des Einbaus fixiert.

- Mit geeignet gesetzten Klotzen wird die Lastabtragung bewerkstelligt. (Die
lastabtragenden Klotze mussen in ihrer Position verbleiben.)

- Der Stockrahmen ist in der Wand mechanisch zu befestigen.

Hinweise fur die Gestaltung der Lastabtragung finden sich in ONORM B 5320 (2017),
Kap.5.4. Hinweise fir die Gestaltung der Befestigung finden sich in
ONORM B 5320 (2017) in Kap.5.5.

4.2 Luftdichtheit

Als Luftdichte-Ebene im Sinne der Norm wird die Ebene bezeichnet, welche in der Regel
die rauminnenseitige Luftdichtheit des Standard-Fensteranschlusses bzw.
objektspezifischen Bauanschlusses sicherstellt.

Die luftdichte Ebene des Ziegelmauerwerks wird, in der Regel, vom Innenputz gebildet,
der deshalb auch im Bauanschluss stets bis an die luftdichte Ebene angrenzender
Bauteile auszufuhren ist: bis an Rohfu3bdden, bis an Rohdecken, bis an die Wandbildner
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der Zwischenwénde (bei anschlielRenden Leichtwanden, vorgesetzten Fertigteilkaminen
u.a. auch dahinter durchgehend) und Ahnliches.

Auch im Fenstereinbau im Ziegelmauerwerk kann die luftdichte Ebene daher mit einem
luftdichten Anschluss des Innenputzes an den Fensterstock erfolgen.

Als Anforderungen und Priifkriterien sind in ONORM B 5321 (2017), festgehalten: ,Die
Luftdurchl&ssigkeit des Fensteranschlusses darf die langenbezogene Luftdurchlassigkeit
a < 0,1 m¥[m-h-(daPa)??] betragen. °

Seitens der Initiative Ziegel wird die Verwendung von Anputzprofile empfohlen, da sie die
Dauerhaftigkeit der Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit des Anschlusses im Sinne der
Luftdichtheit des Anschusses erheblich steigert.

Fur Anputzprofile liegen im Mauerwerksbau seitens ausgewahlter Hersteller viele
Prifzeugnisse unabhangiger Prufinstitute vor, welche bei einem Fenstereinbau mit
Anputzprofile innen und aul3en, aber ohne Klebefolien, in Kombination mit Fensterschaum
und einem Fenster mit Mitteldichtungssystem, die Unterschreitung dieses Grenzwertes der
langenbezogenen Luftdurchlassigkeit um den Faktor 5 dokumentieren (meist gemessen
mit einseitiger Ausfiihrung).

Wird die Luftdichte-Ebene im Zuge der Bauanschlussplanung und -ausfihrung wie
beschrieben mit einer ausreichend luftdichten Verbindung des Innenputzes und des
Fensterrahmens hergestellt, kann im Ziegelmauerwerk auf die zusatzliche Verwendung
von Klebefolien zwischen Wandbildner und Fensterstock verzichtet werden.

Hinweis Glattstrich:

Nach der vorliegenden ONORM sind die Oberflachen der angrenzenden
Wandbildner/tragenden Baukorper eben, tragfahig, nichtsandend, trocken, rissfrei
(Haarrisse bis hochstens 0,2 mm zuldssig) und fur den Anschluss der Dichtmittel zu
planen.

Vertiefungen wie Moértelfugen, Ausbriiche, Kiesnester, Lunker u. dgl. im
Wandbildner/tragenden Baukoérper sind dauerhaft auszugleichen.

Wenn das Mauerwerk in der Fensterleibung im gesamten Umfang normgerecht im
Sinne der ONORM B 3346 ausgefiihrt ist, wenn also Unebenheiten eine Tiefe von
5 mm nicht Ubersteigen und obige Anforderungen erfillt sind, dann muss kein
Glattstrich vorgesehen werden.

Falls ein Glattstrich erforderlich ist, sagt die ONORM, dieser muss zumindest tiber
die Tiefe des Fensterstocks und dartiber hinaus innen und auf3en mindestens 6 cm

9 Zitiert aus ONORM B 5321 (2017)
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weitergeftihrt werden und sollte eine Korngro3e von héchstens 1,5 mm aufweisen.
Der Glattstrich kann in der Leibung und/oder an der (Au3en-)Flache des
Wandbildners erforderlich sein.

Offene Ziegelkammern, etwa im Parapetbereich, sind dennoch vollstdndig deckelnd
auszufuhren. Oder es muss durch die geeignete Planung und Ausfihrung die Luftdichtheit
hergestellt werden.

4.3 Schallschutz

Schallschutz-Ebene (SSE): Ebene, die zum Schallschutz des Standard-
Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses beitragt.

Grundsatzlich ist die Schalldammung von Fenstern und AuR3entliren ebenso wie von
Rollladenkasten, Schalldammliftern u.dgl. durch Messungen in einem Prifstand zu
ermitteln bzw. nachzuweisen.

ANMERKUNG (siehe auch ONORM B 8115-4): Bei Fenstern und Auentiiren ist auf die
Dammung folgender Schall-Ubertragungswege zu achten:

e Anschlussbauteile (z.B. Blindstock, Rollladenkasten, Kampfer, Verkleidungen,
Sturzelemente)

e Stock
e Fligelrahmen
e Glas

e Fugen zwischen

o Baukdrper und Anschlussbauteilen (Bauanschlussfuge)
Baukorper und Stock (Bauanschlussfuge)
Blindstock und Stock
Stock und Flugel (Falz- oder Funktionsfuge)
Flagel oder Stock und Verglasung (Glasanschlussfuge)
Turblatt und Ful3boden

0O O O O O

Im Ziegelmauerwerk wird die Schallschutz-Ebene vom Wandbildner/tragenden Mauerwerk
gebildet. Die Schallschutzebene des Fenstereinbaus wird also vom korrekten Anschluss
des Fenster- oder Blindstocks an das Mauerwerk gebildet.

In Sinn des Schallschutzes positiv wirkt sich die vollstandige Fullung der Fuge mit
Fensterschaum in Verbindung mit einem korrekten Anschluss der Luftdichte-Ebene wie im
Kapitel zuvor beschrieben aus. Auch das Uberputzen der Fuge wirkt sich positiv auf den
Schallschutz aus.

Fur den erhohten Schallschutz (siethe ONORM B 5320, 4.1.2) sind separate Planungen
notwendig.
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4.4 Schlagregensicherheit

Schlagregendichte-Ebene (SDE): Ebene, welche die Schlagregendichtheit des Standard-
Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses herstellt.*°

ONORM B 5320 (2017) fordert den schlagregendichten Fenstereinbau: ,Das Eindringen
von Wasser auf Grund von Schlagregen bis zur Rauminnenseite ist zu verhindern, ebenso
wie das Eindringen von Schlagregen und nichtdriickendem Wasser von mehr als 5 mm
Uber die auBere Schlagregendichte-Ebene in den Fensteranschluss.” 11

Die Verbindung des Aul3enputzes mit dem Fensterstock, im Fall des zusatzgedammten
Ziegelmauerwerks kann dies ein aul3enseitiges Klebeband sein, entsprechend den
nachfolgenden empfohlenen Konstruktionen, erfillt bei korrekter Ausfiihrung beide
Definitionen der Schlagregendichtheit: Ein Eindringen von Wasser tiefer als 5 mm in das
Mauerwerk wird unterbunden und allenfalls doch eindringendes Wasser wird durch die
Kapillarleitfahigkeit des Ziegelmaterials kontrolliert und unproblematisch abgefuhrt.

Anschliisse des WDVS an Einbauteile (zB Fenster, Fensterttiren und Ttren) sowie die
Dammschichte durchdringende Bauteile sind gemal ONORM B 6400:2017,
schlagregensicher auszufiihren.1?

Anschlisse des AulR3enputzes an Einbauteile (zB Fenster, Fenstertiiren und Tiren) sowie
den AuRenputz durchdringende Bauteile sind gemal? ONORM B 3346:2013
schlagregensicher auszufuhren.

4.5 Warmeschutz

Warmeschutz-Ebene (WSE): Ebene, die zum Warmeschutz des Standard-
Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses beitragt.

Warmetechnisch bildet der Fenstereinbau in den allermeisten Einbauvarianten eine Stelle
lokal erhéhter Warmetransmission, also eine Warmebriicke. Mit der Uberdammung des
Stockrahmens kann der Warmebrickeneffekt des Fenstereinbaus weitgehend
kompensiert werden.

Wie bei allen Warmebricken ist einerseits das MalR des zuséatzlichen Warmeverlusts zu
minimieren bzw. zu bericksichtigen und ist andererseits schadliches Kondensat am oder
im Bauteil verlasslich zu verhindern.

10 Zitiert aus ONORM B 5320, Kap.3.3.4
11 Zitiert aus ONORM B 5320, Kap.4.4
12 Zitiert aus ONORM B 6400 (2017)
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Laut ONORM B 5320 (2017) gelten ohne weiteren Nachweis die Mindestanforderung an
den Warmeschutz im Bereich des Bauanschlusses als erfillt, wenn entweder

(a) der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Baustoffes des
Wandbildners/tragenden Baukdrpers A < 0,20 W/(m-K) und der U-Wert des
Fensterrahmens inklusive allenfalls vorhandener Anschlussprofile (z.B. Schwelle,
Bodenanschlussprofil, Fensterbankanschlussprofil) Us < 1,4 W/(m2:K) betragt oder

(b) die &ufReren Wandleibungen, wenn keine anderen Warmeschutzmaflinahmen vorliegen
(siehe z.B. Aufzahlung a)), vierseitig mindestens 30 mm (am Fenster gemessen) gedammt
sind (Dammstoff mit A < 0,05 W/(m-K), bzw. zwischen Rollladen-, Raffstorekasten u.A. und
dem ungedammtem Wandbildner/tragenden Baukorper liegen oder

(c) ein gesonderter Nachweis gemal ONORM B 8110-2 gefiihrt wird.

Monolithisches Ziegelmauerwerk aus zeitgeméaf3en Hochlochziegeln erfillt — abh&ngig von
der Warmeleitfahigkeit des konkreten Ziegels / Wandaufbaus — meist das Kriterium (a).
Zusatzgedammtes Ziegelmauerwerk erflllt meist das Kriterium (b). In beiden Fallen kann,
bei ansonsten korrektem Einbau, die Mindestanforderung an den Warmeschutz im Bereich
des Bauanschlusses ohne weiteren Nachweis als erfillt betrachtet werden.

Fur die nachfolgend vorgestellten empfohlenen Ausfiihrungsdetails wurden diese
Nachweise gefthrt, damit ist bei Umsetzung der beschriebenen objektspezifischen
Bauanschlussplanung Kondensat am und im Bauteil unter normgerechten
Nutzungsbedingungen ausgeschlossen. Als Ergebnis dieser Nachweise wird explizit auf
das Erfordernis eines mindest erforderlichen sd-Wert (wasserdampfdiffusionsaquivalente
Luftschichtdicke) der Schaumfuge — mit oder ohne Dichtband innen — von gréR3er gleich
1,5 m hingewiesen.

Siehe auch: Warmebriickendetailkatalog (gerechnet nach ONORM B 8110-2) der Initiative
Ziegel (www.ziegel-technik.at).



http://www.ziegel-technik.at/
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Daruiber hinaus ist Ziegelmauerwerk mit einem p < 10 ein diffusionsoffener Baustoff, fur
den auch in der ONORM B 5320 (2017) festgehalten wird: ,Bei dampfdiffusionsoffeneren
Wanden ist die Gefahr von schadlicher Kondensatbildung infolge von Diffusion im
Anschluss gering. Unter diesen Rahmenbedingungen sind rauminnenseitige,
dampfdiffusionsdichtere Anschliisse nicht erforderlich.” 13

Fur die Einbaulage des Fensters werden in ONORM B 5320 (2017) im Kapitel 5.3 ,MaRe
der Wandoffnungen und Einbaulage des Fensters folgende Empfehlungen gegeben:4

¢ Die Lage des Fensters in der Wand sollte bei au3enliegender Da@mmung soweit
mdglich RohbauaufRenbindig und bei monolithischen Wéanden innerhalb des
mittleren Drittels der Leibung liegen.

e Bei einem Fenstertausch (ohne Fassadenanderung bzw. -ddmmung) mit Fenstern
gleicher oder grof3erer Bautiefe des Stockprofils ist das Fenster wieder an die
(weitgehend) gleiche Position zu versetzen. Bei dieser Art des Fenstertausches
sind bauphysikalische Verbesserungen des Leibungsbereiches nicht zu erwarten.

4.6 Winddichtheit

Winddichte-Ebene (WDE): Ebene, welche die Winddichtheit des Standard-
Fensteranschlusses bzw. objektspezifischen Bauanschlusses herstellt.

Unter Winddichtheit des Bauanschlusses wird die Vermeidung des Eindringens von
Aul3enluft in die warmedammende Bauteilebene oder den Bauteil und der daraus
folgenden Herabsetzung der Dammwirkung verstanden.

Das verputzte Ziegelmauerwerk selbst ist bei sachgerechter Ausfiihrung jedenfalls
winddicht. Dies kann auch fir sachgerecht, mit vollstandiger Randverklebung
ausgefuhrtes Warmedamm-Verbundsystem, angenommen werden.

Beim Fenstereinbau im Ziegelmauerwerk ist mit Herstellung der Schlagregendichtheit
jedenfalls auch das Kriterium der Winddichtheit erfullt.

13 Zitiert aus ONORM B 5320, Kap.4.7
14 Zitiert aus ONORM B 5320, Kap.5.3
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5 Empfohlene Ausfithrungsdetails mit objektspezifischer
Bauanschlussfugenplanung

Folgende Fugenplanungen sind auf den nachsten Seiten dargestellt:

| - Ziegelmauerwerk monolithisch (Hochlochziegel monolithisch)

Variante I-A: Aul3en: Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

Variante I-B: Aul3en: Folie und Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

Variante I-C: Aul3en: Folie und Anputzprofil
Innen: Folie und Anputzprofil

Il - Ziegelmauerwerk mit WDVS (Hochlochziegel + WDVS)

Variante II-A: Aul3en: Folie und Anschlussprofil
Innen: Anputzprofil

Variante II-B: Aul3en: Folie und Anschlussprofil
Innen: Folie und Anputzprofil

Die Bauanschlussfugenplanungen werden jeweils zur Verfigung gestellt fur:

- Leibung Bezeichnung: FE-LE
- Sturz Bezeichnung: FE-ST
- Parapet Bezeichnung: FE-PA

6 Technische Hinweise

e Putzmalie sind Circa-Werte, Ausfiihrung entsprechend den
Verarbeitungsvorschriften und Herstellerangaben

e Abmessungen der Anputz- und Anschlussprofilen Circa-Werte, Ausfuhrung laut
Lieferfirmen / Herstellerfirmen

e Abmessungen der Folien sind Circa-Werte, Ausfuhrung It. Lieferfirmen /
Herstellerfirmen

e Die Fensterlage beim monolithischen HLZ (1) wurde mit ca. 15 cm von der
AulRenkante des Mauerwerkes angesetzt und ist projektgemal zu adaptieren

e Die Fensterlage beim Hochlochziegel + WDVS (Teil Il) wurde mit der AuRenkante
des Mauerwerkes angesetzt

e Die vorliegenden Systemzeichnungen sind unabhangig vom Werkstoff des Fensters



18

Die vorliegende, empfohlene Sturzausbildung beim monolithischem
Hochlochziegelmauerwerk (Teil 1) ist projektgeméan/statisch zu adaptieren
Fensterbankeinbau Innen entsprechend dem Stand der Technik

Einbau der Fensterbank AufRen nach Richtlinie Fensterbank fir den Einbau von
WDVS- und Putzfassaden sowie in vorgehéngten Fassaden

Beim monolithischem Mauerwerk kann im Parapetbereich eine hohere
Stockverbreiterung (= 30 mm, wenn erforderlich) einzuplanen sein

7 Quellen- und Literaturhinweise

B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten; Werkvertragsnorm, Fassung 2015 10 01

B 3346 Putzmortel — Regeln fur die Verwendung und Verarbeitung; Nationale
Erganzungen zu den ONORMEN EN 13914-1 und -2, Fassung 2013 04 15

B 5320 Einbau von Fenstern und Turen in Wande; Planung und Ausfihrung des
Bau- und des Fenster-/Turanschlusses, Fassung 2017 08 15

B 5321 Einbau von Fenstern und Taren in Wande; Prifverfahren,

Fassung 2017 08 15

B 6400 AuRenwand-Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS); Teil 1. Planung und
Verarbeitung, Fassung 2017 09 01

B 8110-2 Warmeschutz im Hochbau; Teil 2: Wasserdampfdiffusion und
Kondensationsschutz, Fassung 2003 07 01

B 8115-2 Schallschutz und Raumakustik im Hochbau; Teil 2 Anforderungen an den
Schallschutz, Fassung 2006 12 01

B 8115-4 Schallschutz und Raumakustik im Hochbau; Teil 4: MalRnahmen zur
Erfullung der schalltechnischen Anforderungen, Fassung 2003 09 01

OAP Verarbeitungsrichtlinien fur Werkputzmortel VAR VII, Fassung Janner 2018
OAP&QG Verarbeitungsrichtlinie fiir Anputz- und Anschlussprofile RL AP, Fassung
November 2015

Richtlinie Fensterbank fiir den Einbau von WDVS- und Putzfassaden sowie in
vorgehangten Fassaden, Osterreichische Arbeitsgemeinschaft Fensterbank,
Fassung 2015 08 01

QG Warmedammsysteme Verarbeitungsrichtlinie, Fassung 2011

Fur Quellen- und Literaturhinweise gilt, sofern nicht anders angegeben, in der jeweils
gultigen Fassung (d.h. fur diese Ausgabe, alle Fassungen, die im August 2018 galten).
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8 Detailzeichnungen, Formblatter

Bitte beachten Sie bei den dargestellten Detailzeichnungen und Formblattern, dass die
dargestellten Details Losungsansatze bedeuten, die auf die jeweils glltigen regionalen
Bauvorschriften, Normen, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren
sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektspezifisch zu
adaptieren.

| Ziegelmauerwerk monolithisch: Seite 21 bis Seite 41
Il Ziegelmauerwerk mit WDVS: Seite 42 bis Seite 55

Hinweis: Folien sind immer bis an die Kante des Fensterstockes (Stockverbreiterung und
dgl.) gezeichnet, die Fortfihrung obliegt dem Ausfuhrenden bzw. erfolgt nach Angabe des
Fensterherstellers.

Die Befestigung, d.h. die Art und Position der Befestigungsmittel unter Berlcksichtigung
der angrenzenden Bauteile (z.B. statische Verformungen im Sturzbereich) und die
Bertcksichtigung vertikal und horizontal in der Fensterebene wirkender Krafte (z.B.
Eigengewicht, Windlast), welche in den Ziegelwandbildner abzuleiten sind, ist nicht
Bestandteil der Zeichnungen und Darstellungen.

In der oben erwahnten Norm (B 5320 Einbau von Fenstern und Tlren in Wande; Planung
und Ausfihrung des Bau- und des Fenster-/TlUranschlusses) gibt es entsprechende
Kapitel zur Lastabtragung und Befestigung.

Hinweis: Von der 6sterreichischen Ziegelindustrie gibt es aktuelle Prifungen zur
Einbruchshemmung (Das Ziel der Prifungen war der Nachweis der Widerstandsklasse
WK 3 bzw. RC 3 im monolithischen Ziegelmauerwerk, das auch erreicht werden konnte)
und zur Absturzsicherung (mit z.B. Erreichung der Nutzungskategorie C5,
Verglasungsgruppe 1 — wobei keinerlei Risse, bleibende Verformungen oder lokale
Zerstbrungen vorhanden waren) mit Fensterherstellern.
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch

Var. Aulien Innen Detail Bezeichnung @ Seite
I-A  Anputzprofil Anputzprofil Fensterleibung = FE-LE-I-A 21-22
Fenstersturz FE-ST-I-A 23
FE-ST-I-Al 24
FE-ST-I-A2 25
Parapet FE-PA-I-A 26-27
I-B . Folie und Anputzprofil Anputzprofil Fensterleibung FE-LE-I-B 28-29
Fenstersturz FE-ST-I-B 30
FE-ST-I-B1 31
FE-ST-I-B2 32
Parapet FE-PA-I-B 33-34
I-C  Folie und Anputzprofil Folie und Anputzprofil - Fensterleibung | FE-LE-I-C 35-36
Fenstersturz FE-ST-I-C 37
FE-ST-I-C1 38
FE-ST-I-C2 39
Parapet FE-PA-I-C 40-41
Il - Ziegelmauerwerk mit Warmedamm-Verbundsystem
Var. AulRen Innen Detalil Bezeichnung @ Seite
II-A  Folie und Anschlussprofil . Anputzprofil Fensterleibung FE-LE-II-A 42-43
Fenstersturz FE-ST-1I-A 44
FE-ST-II-Al 45
FE-ST-II-A2 46
Parapet FE-PA-II-A 47-48
II-B  Folie und Anschlussprofil | Folie und Anputzprofil = Fensterleibung . FE-LE-1I-B 49-50
Fenstersturz FE-ST-1I-B 51
FE-ST-II-B1 52
FE-ST-II-B2 53
Parapet FE-PA-II-B 54-55
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch:

Detailbezeichnung: Seite: 1
BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. I-A
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch
FE-LE-I-A A: Aulen: Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

Projektbezeichnung:
Projektanschrift: ...
Bauherr:
Adresse:

VVom Bauanschlussfugenplaner auszufillen

Zeichnerische Darstellung:

|
Yorziird

INNENPUTZ

ohne Mal3stab

L 1l] FENSTERSTOCK

ANPUTZPROFIL INNEN

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustandigkeit:

| Baumeister:
Hochlochziegel HLZ monolithisch, A < 0,14 W/mK

Il Fenstereinbauer:
Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m2K
Schaumfuge mit sq = 1,5m

. AuBenputz:
AuRenputz It. Verarbeitungsvorschriften
Anputzprofil auflen

IV Innenputz:
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften
Anputzprofil innen

Firma:
Zustandig: ...

Firma:
ZUStandig; swassnanassmmgas

Firma:
ZUStANAIo: s i

Firma:
ZUstandiQ seemesssrsonrsmmmraens

Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum

Firmenmafige Fertigung

(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansatze die auf die jeweils glltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemaR zu adaptieren.
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. I-A
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch
FE-LE-I-A: A: AuBen: Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

AUSSEN

L[] ANPUTZPROFIL AUSSEN |

|| FENSTERSTOCK |

\ U < 1,4 W/m?K

s . .: - —{IV]|

\1 W] SCHAUMFUGE: s,>15m |
ANPUTZPROFIL INNEN |

INNEN

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH

MASSE

IN MM |M=1:1,5

A zEeGEL A £ 0,14 W/mK
GRUNDPUTZ LEICHT

RS SPACHTELUNG /GEWEBE

N

x5% ENDBESCHICHTUNG
3 INNENPUTZ
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch:

Detailbezeichnung: Seite: 1

BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. I-A
Detail Nr: I: HLZ monolithisch

FE-ST-I-A A: Anputzprofil

Anputzprofil

Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift: ...
Bauherr: .
Adresse: .

VVom Bauanschlussfugenplaner auszufillen

Zeichnerische Darstellung:

ohne Malistab

- .A’.i _|I]

7

L4 7] STURZ

lll] AUSSENPUTZ

IE ANPUTZPROFIL AUSSEN

i WD . e ), ,(_}‘ (;:,r,(,\,\”,\’._ T AT -_“:-: R .
pih g BT PO s o2 pai IV INNENPUTZ

ANPUTZPROFIL INNEN
1] FENSTERSTOCK

Stand: 2018-08-29

Baumeister:

Hochlochziegel HLZ monolithisch, A < 0,14 W/mK

Sturzausbildung
Fenstereinbauer:

Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K

Schaumfuge mit sq = 1,5m

AuBenputz:
AuBenputz It. Verarbeitungsvorschriften
Anputzprofil aulRen

Innenputz:
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften
Anputzprofil innen

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustindigkeit:

Eififia s rrssrrmres
FAULS] £= 1110 | [0 [ SN

| 2111111 1= O ——
Zustandig: ...

Fima: | ssesammsanmsessumsn
ZUStANAIG: | s ssam i

Fifa.  reomacsmnmmesmune o
ZUSTENGIO; s

Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum

FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansatze die auf die jeweils glltigen, regionalen

Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemaR zu adaptieren.
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Detailbezeichnung:

Seite: 2

BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. I-A1
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch
FE-ST-I-A1: A1:  AuBen: Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

| 1 ANPUTZPROFIL AUSSEN|

FENSTERSTOCK

ANPUTZPROFIL INNEN

| ca. 150

U < 1,4 W/mK

| v
Il | SCHAUMFUGE: s, 1,5m

Ibis SturzauBenkante

Befestigung It. Statik
mit Winkel oder Dibel

INNEN

AUSSEN

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH

MASSE IN MM

M=1:1,5

27 ziEGEL
AN WARMEDAMMUNG
GRUNDPUTZ LEICHT

Feh- INNENPUTZ
THERMOMORTEL

.
..........

A < 0,14 W/mK

OHHRAKK

AN SCHAUM

AAAAA

S8 ENDBESCHICHTUNG

I <UNSTSTOFF ANPUTZPROFIL
PERRRR SCHAUMSTOFF  ANPUTZPROFIL

SPACHTELUNG /GEWEBE
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) Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. I-A2
Detail Nr; I: Wand: HLZ monolithisch
FE-ST-1-A2: A2:  AuBen: Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

EEEEITO

it

AR

=
Sl

B

=
=
A

Bl
.

ST

ok )
b

|11l |ANPUTZPROFIL AUSSEN|

1 ;L ca. 150
M [

AUSSEN

|1V ANPUTZPROFIL INNEN |

(W] FENSTERSTOCK ] \1
U < 1,4 W/mK

Il [SCHAUMFUGE: s, = 1,5m]

Befestigung It. Statik
mit Winkel oder Diibel

Stand: 2018-08-29

INNEN

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH

MASSE

IN MM

M=1:1,5

] ZEGEL
MAMAN WARMEDAMMUNG

" /| GRUNDPUTZ LEICHT
* i INNENPUTZ

B <UNSTSTOFF ANPUTZPROFIL

A< 0,14 W/mK
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch:

Vom Bauanschlussfugenplaner auszufillen

. Detailbezeichnung: Seite: 1

BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. I-A
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch

FE-PA-I-A A: Aulden: -

Innen: -

Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift: ...
Bauherr:
Adresse: .

Zeichnerische Darstellung:

ohne Mafstab

AUSSEN INNEN
[Il| FENSTERSTOCK —_|
. [VI| FENSTERBANK INNEN
X s 77
THERMOMORTEL
i /.\/:"" {V] INNENPUTZ
= . I‘ DECKELUNG t: ~'
I11] AUSSENPUTZ ~§- - AUSGLEICHSSCHICHT |4/
Vi
Z //AL

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustindigkeit:

| Baumeister:
Hochlochziegel HLZ monolithisch,
Ausgleichsschicht

Il Fenstereinbauer:

Schaumfuge mit sq = 1,5m
il AuBenputz:

IV Fensterbank auRen:
\' Innenputz:

VI Fensterbank innen:
Fensterbank innen, Thermomoértel

Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K

AuRenputz It. Verarbeitungsvorschriften
It. Verarbeitungsvorschriften, Thermomortel

Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften

Firma:
A <0,14 W/mK

Firma:

Firma:
Zustandig:
Firma:

Firma:

Firma:

Zustandig: ............

Zustandig: ..o

Zustandig: ............

Zustandig: s

Zustandig: ............

Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum

FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Losungsansétze die auf die jeweils glltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektigemaf zu adaptieren.
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. |I-A
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch

FE-PA-I-A: A: Aulen: -
Innen: -
T
!
;
AUSSEN | INNEN
!
| ca. 150 (] FENSTERSTOCK |

[ SCHAUNFUGE: s, 1,5m |

5 GEFALLE

--------------
......................

----------------------------

---------------------
...........................

U, < 1,4: W/m?2K
[

[

!
— i [ wI[ FENSTERBANK //
:';TOCKVERBREITERUNG Z % /|/ E /IE////// / //:

It. Systemlieferant |
|

V1| THERMOMORTEL |

--------------------------

: \ f 1 .
l' L A A A A A A A R A R A A
K L A A A A A A A R A |l S r L A A N A I A 1

DECKELUNG/
AUSGLEICHSSCHICHT

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH | MASSE IN MM |M=1:1,5

] zEGEL
;<7 7] GRUNDPUTZ LEICHT
<] INNENPUTZ

THERMOMORTEL

A< 0,14 W/mK AUSGLEICHSSCHICHT
DAY SCHAUM

q SPACHTELUNG/GEWEBE
“ ENDBESCHICHTUNG
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch:

Detailbezeichnung: Seite: 1
BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. |I-B
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch
FE-LE-I-B B: Aulden: Folie und Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift: ...

Bauherr: .
Adresse: .
Vom Bauanschlussfugenplaner auszufiillen

Zeichnerische Darstellung:

ohne Malstab

—+

. AUSSENPUTZ
::

AUSSEN

|11 |[FOLIE AUSSEN
; 111] ANPUTZPROFIL AUSSEN

I GLATTSTRICH
WENN ERFORDERLICH

_L{1l] FENSTERSTOCK

./ T~{IV| ANPUTZPROFIL INNEN
“——IV| INNENPUTZ

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustindigkeit:

| Baumeister: EBirma:  soussasmsmasmniees
Hochlochziegel HLZ monolithisch, & < 0,14 W/mK ZUstandig; ssarsnmmmmnsnes
Glattstrich, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

| Fenstereinbauer: Firma: ..
Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K Zustandig: ...
Schaumfuge mit s4= 1,5m
Folie auflen

. AuBenputz: Eitma: s
Auflenputz It. Verarbeitungsvorschriften ZUSEANAIQ: .onvivcs ommsmans smovmasssn
Anputzprofil aulRen

IV Innenputz: EIrma oswressmnmmns
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften Zustingdig: wswsasimmnsnsmie

Anputzprofil innen

Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansétze die auf die jeweils glltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemal zu adaptieren.
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. |-B
Detail Nr: I Wand: HLZ monolithisch
FE-LE-I-B: B:  AuRen: Folie und Anputzprofil
Innen: Anputzprofil
AUSSEN
T 1] FOLIE AUSSEN |
| GLATTSTRICH S I (] ANPUTZPROFIL AUSSEN |
WENN ERFORDERLICH 4
10}
B M U _<:‘
] FENSTERSTOCK |
U £ 1,4 W/m?K
| \

el INNEN

_ \u| SCHAUMFUGE: s,> 15m |
"T——Iv]  ANPUTZPROFIL INNEN |

Stand: 2018—-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH | MASSE IN MM |M=1:1,5
] zEGEL A< 0,14 W/mK KXSAN SCHAUM
GRUNDPUTZ LEICHT I <UNSTSTOFF ANPUTZPROFIL
T ESS;E;E::# (l:\IHGT{JGNE(;NEBE B SCHAUMSTOFF  ANPUTZPROFIL
. == === FOLIE AUSSEN s¢< 1,0m
S5 INNENPUTZ
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch:

Detailbezeichnung: Seite: 1
BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. |I-B
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch
FE-ST-I-B B: Aulden: Folie und Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift.: ...

Bauherr:
Adresse: .
Vom Bauanschlussfugenplaner auszufillen

Zeichnerische Darstellung:

IE AUSSENPUTZ

[11]FOLIE AUSSEN | [IV] ANPUTZPROFIL INNEN
Il ANPUTZPROFIL AUSSEN N1 EENSTERSTOCK

ohne Malstab

~ 777
. /|
&N %7
‘, R relond] e ;‘:i‘ m
YAVAVAV | (1] STURZ
4 il r“‘l""“\v\% R V] INNENPUTZ

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustandigkeit:

Sturzausbildung
Glattstrich, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

Anputzprofil innen

| Baumeister: BENE: seseans
Hochlochziegel HLZ monolithisch, A < 0,14 W/mK Zustandig: ...........

] Fenstereinbauer: 117 11 1 ———
Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K Zustandig: ...........
Schaumfuge mit sq = 1,5m
Folie aufien

il AuBenputz: Firma: s
Auflenputz It. Verarbeitungsvorschriften Zustandig: cossssenis
Anputzprofil aul3en

IV Innenputz: Firma: opsss:
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften Zustandig: soumssas

Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansatze die auf die jeweils gliltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemaR zu adaptieren.
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. 1-B1
Detail Nr; I: Wand: HLZ monolithisch
FE-ST-1-B1: B1:  Aufen: Folie und Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

WENN_ERFORDERLICH

I
GLATTSTRICH

| FOLIE AUSSEN v ANPUTZPROFIL INNEN
Lu] | || FENSTERSTOCK | \l | |
[INJANPUTZPROFIL AUSSEN U< 1.4 W/miK W] SCHAUMFUGE: s,= 1pm |
| ca. 150 Befestigung It. Statik
[bis SturzauBenkante mit Winkel oder Diibel |NNEN

AUSSEN

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH | MASSE IN MM |M=1:1,5

] zEGEL A<
WARMEDAMMUNG

;7 7| GRUNDPUTZ LEICHT
73 INNENPUTZ

e SPACHTELUNG /GEWEBE
LB E\DBESCHICHTUNG

0,14 W/mK | [l <uNsTSTOFF ANPUTZPROFIL
SCHAUMSTOFF ANPUTZPROFIL

SCHAUM
= e e e FOLIE. AUSSEN s¢< 1,0m
THERMOMORTEL
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. |-B2
Detail Nr: I Wand: HLZ monolithisch
FE-ST-I-B2: B2:  Aulen: Folie und Anputzprofil
Innen: Anputzprofil

..:.. ..
ERN AR !
e b PN R A

Ht e B

&t
xiE

ol

%

L
s

FEgt .‘1-';—'»6

[I1] FOLE AUSSEN | [1v] ANPUTZPROFIL INNEN |

|0 FENSTERSTOCK |
L1 ANPUTZPROFIL AUSSENJ} U < 1.4 W/mK Il [SCHAUMFUGE: s, > 1,5m]
| ” ca. 150 »
Befestigung It. Statik
it Winkel oder Dubel
AUSSEN mE TR ocer e INNEN

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH | MASSE IN MM [M=1:1,5

] 7iIEGEL A< 0,14 W/mK | Il KkunsTSTOFF ANPUTZPROFIL
MA] WARMEDAMMUNG BB SCHAUMSTOFF  ANPUTZPROFIL
GRUNDPUTZ LEICHT SCHAUM

i INNENPUTZ = === FOLIE AUSSEN sy< 1,0m

e SPACHTELUNG /GEWEBE
Casas ENDBESCHICHTUNG
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch:

Detailbezeichnung: Seite: 1

BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. |I-B

Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch

FE-PA-I-B B: Aulen: Folie
Innen: -

Projektbezeichnung: ...

Projektanschrift: ...

Bauherr: .

Adresse: .

Vom Bauanschlussfugenplaner auszufillen

Zeichnerische Darstellung:

[Il] FENSTERSTOCK —_|

ohne Malstab

I1]FoLl

.

4 e
EAUSSENK;/

] DECKELUNG
AUSGLEICHSSCHICHT

47

INNEN

FENSTERBANK INNEN

+VI| THERMOMORTEL

V] INNENPUTZ

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zusténdigkeit:

I Baumeister:
Hochlochziegel HLZ monolithisch,
Ausgleichsschicht

Il Fenstereinbauer:

Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K

Schaumfuge mit sq = 1,5m
Folie aufien

AuRenputz:

Aufdenputz It. Verarbeitungsvorschriften

Fensterbank aulen:

It. Verarbeitungsvorschriften, Thermoméortel

\' Innenputz:

Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften

\"/| Fensterbank innen:

Fensterbank innen, Thermomortel

Firma:
A <0,14 W/mK

Firma:
Zustandig: ...........

Firma:
Zustandig:

Firma:
Zustandig: ...........

Firma:
Zustandig: ...........

Firma:
Zustandig: ...........

Zustandig: ............

Firmen und Zusténdigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum

FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansétze die auf die jeweils gultigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemaf zu adaptieren.
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It. Systemlieferant

. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. |-B
Detail Nr: K Wand: HLZ monolithisch
FE-PA-I-B: B: Aufen: Folie
Innen: -
T
I
I
I
AUSSEN i INNEN
I
|
\ ca. 150 [W]  FENSTERSTOCK |
\ U < 1,4 W/mK
I
| SCHAUMFUGE: s,>1,5m | :
i
5 GEFALLE : ‘
] T IE / 77 77 77 77 77 77 /
—— ] VI| FENSTERBANK
7 STOCKVERBREITERUNG/ £ /l 7 7777 I/ //ll

--------------

|# 7200000

DECKELUNG/
(1] FOLIE AUSSEN AUSGLEICHSSCHICHT

4!4!4’1!10’1"!""!!!"'

T T 1
Jl!l!ll’l!!iltltllltltlt!l!l!ll!i!i!tltl!llltltl'
R A A A T N T A A A A T A A A A L A

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH | MASSE IN MM |M=1:1,5
- ZIEGEL A< 0,14 W/mK AUSGLEICHSSCHICHT

77 7] GRUNDPUTZ LEICHT RGN SCHAUM

] INNENPUTZ —= === FOLIE AUSSEN  s,< 1,0m
- i THERMOMORTEL <5 SPACHTELUNG /GEWEBE

&8 E\DBESCHICHTUNG
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch:

Detailbezeichnung: Seite: 1
BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. I-C
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch
FE-LE-I-C C: Aulden: Folie und Anputzprofil
Innen: Folie und Anputzprofil
Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift: ...
Bauherr:
Adresse: L
VVom Bauanschlussfugenplaner auszufiillen
i i i
Zeichnerische Darstellung | Sfine Makstah
— - Alll| AUSSENPUTZ
W 4 AUSSEN
Il |FOLIE AUSSEN :
‘ : ‘ GLATTSTRIGH tlaAIll] ANPUTZPROFIL AUSSEN
WENN ERFORDERLICH 3
V R 1] FENsTERSTOCK
’, e
| Il
11| FOLIE INNEN /I"~IV| ANPUTZPROFIL INNEN

|| HLZ ~ innenpuTz  LINNEN

{ 0

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustandigkeit:

| Baumeister: Firma:  somessemmesmmmsma
Hochlochziegel HLZ monolithisch, A < 0,14 W/mK ZUstandigs wensnmrse s
Glattstrich, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

] Fenstereinbauer: Firma: .
Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K Zustandig: ...
Schaumfuge mit s4= 1,5m
Folie innen
Folie aufien

il AuBenputz: FifNa: ittt
AuRenputz It. Verarbeitungsvorschriften ZUStENTI0: ser st
Anputzprofil auflen

IV Innenputz: Firma: umeesmmsemssammemmm:
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften 1 ¢ [1 [ [To [-MRM————————

Anputzprofil innen
Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansatze die auf die jeweils glltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemaf zu adaptieren.
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. I-C
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch
FE-LE-I-C: C:  AuBen: Folie und Anputzprofil
Innen: Folie und Anputzprofil

AUSSEN

FOLIE AUSSEN

n GLATTSTRICH
WENN ERFORDERLICH

|

ANPUTZPROFIL AUSSEN

[W]  FENSTERSTOCK |

U < 1,4 W/m?K

SCHAUMFUGE UND/ODER
FOLIE INNEN: s,>1,5m

ANPUTZPROFIL_INNEN
FOLIE INNEN

Iv|
Il |

INNEN

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHIS

CH | MASSE IN MM |M=1:1,5

- ZIEGEL A < 0,14 W/mK
"+ ..+"] GRUNDPUTZ LEICHT

kv INNENPUTZ

SN SCHAUM
I <UNSTSTOFF ANPUTZPROFIL

R SCHAUMSTOFF  ANPUTZPROFIL
= o o= FOLIE. AUSSEN s¢< 1,0m

FOLIE INNEN
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch:

Detailbezeichnung: Seite: 1

BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. |I-C
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch

FE-ST-I-C C: Aulden: Folie und Anputzprofil

Innen: Folie und Anputzprofil

Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift: ...
Bauherr:
Adresse:

Vom Bauanschlussfugenplaner auszufillen

Zeichnerische Darstellung:

ohne Malstab

7777 // /;I HLZ ﬁy

) GLATTSTRICH 1
AUSSEN| § m " WENN ERFORDERLICH V/ INNEN
. ;_,,/ ' : 7 1] sTURz
g\ ?
B i 0D RS g
bl 2t N “HIV] INNENPUTZ
= [ 4 LI ‘
il AussenpuTz || \ M1 FOLIE INNEN
(1] FOLIE AUSSEN | ANPUTZPROFIL INNEN
[lll] ANPUTZPROFIL AUSSEN " 11] FENSTERSTOCK

Stand: 2018-08-29

| Baumeister:

Sturzausbildung

Anputzprofil innen

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustiandigkeit:

BIIMA. it seecss oo

Hochlochziegel HLZ monolithisch, A < 0,14 W/mK ZUSTANUIG: sames i

Glattstrich, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

| Fenstereinbauer: BIrMA:  cocomsmramamemsmasamsmssas
Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K Zustandig: ...
Schaumfuge mit sq = 1,5m
Folie innen
Folie aul3en

. AuBenputz: Eifmain  lesn ot il
AuRenputz It. Verarbeitungsvorschriften ZUSEARHIO: i wimmms i
Anputzprofil auen

IV Innenputz: BIrMa: srerssrseesssmssngs
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften ZUStANAIY: s

Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum

FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansétze die auf die jeweils glltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemaR zu adaptieren.
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) Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. I-C1
Detail Nr: l: Wand: HLZ monolithisch
FE-ST-I-C1: C1:  Aulen: Folie und Anputzprofil
Innen: Folie und Anputzprofil

' i
\ CLATISTRICH
WENN_ERFORDERLICH

i
S

Y] R Sy L

>15
4

FuaFEaL v PR iR

i
1

|| FOLE AUSSEN |
|| FENSTERSTOCK

N
€ |
N :
N
_ be
(W] FOLE NNEN |

[IJANPUTZPROFIL AUSSEN] U < 1.4 W/mK

| IV[ ANPUTZPROFIL INNEN |

SCHAUMFUGE UND/ODER
FOLIE INNEN: s,

>1,59m

| ca. 150 > Befestigung It. Statik
Ibis SturzauBenkante mit Winkel oder Diibel
INNEN

AUSSEN

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH | MASSE IN MM

M=1:1,5

77 ziEGEL A < 0,14 W/mK
M WARMEDAMMUNG
" 7] GRUNDPUTZ LEICHT
] INNENPUTZ

e SPACHTELUNG /GEWEBE
ek FNDBESCHICHTUNG

- KUNSTSTOFF ANPUTZPROFIL
J SCHAUMSTOFF ANPUTZPROFIL

OOBEE SCHAUM
e FQLIE AUSSEN
FOLIE INNEN

THERMOMORTEL

s¢< 1,0m
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. |-C2
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch
FE-ST-I-C2: C2:  AuBen: Folie und Anputzprofil
Innen: Folie und Anputzprofil

|| FOLIE AUSSEN |

| 1] FOLIE INNEN |

Il FENSTERSTOCK
[ [ANPUTZPROFIL AUSSEN] | |U < 1.4 W/mK | (V| ANPUTZPROFIL_INNEN |
I SCHAUMFUGE UND/ODER
FOLIE INNEN: s,> 1,0m
| I} ca. 150 »
Befestigung It. Statik
AUSSEN mit Winkel oder Diibel INNEN

Stand: 2018—-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH | MASSE IN MM |M=1:1,5

2 7iIEGEL A< 0,14 W/mK

MAN WARMEDAMMUNG
GRUNDPUTZ LEICHT

ol INNENPUTZ

SPACHTELUNG /GEWEBE
ENDBESCHICHTUNG

it e
BT

I <UNSTSTOFF ANPUTZPROFIL
B8 SCHAUMSTOFF  ANPUTZPROFIL

.0.9.9.4.9.0.9.4

AN SCHAUM
=== FOLIE AUSSEN S¢< 1,0m
------ FOLIE INNEN
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| - Ziegelmauerwerk monolithisch:

Vom Bauanschlussfugenplaner auszufillen

Detailbezeichnung: Seite: 1

BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. |I-C
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch

FE-PA-I-C C: Aulen: Folie

Innen: Folie

Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift: ...
Bauherr:
Adresse: .

Zeichnerische Darstellung:

ohne Malistab

AUSSEN|
[Il] FENSTERSTOCK —_|
| Pifrou
111} AUSSENPUTZ /%

lE AUSSEN /7 E INNEN

- S|
| ‘ DECKE Iﬁ
AUSGLEICHSSCHICHT ;

FENSTERBANK INNEN

HVI| THERMOMORTEL

- V| INNENPUTZ

Stand: 2018-08-29

| Baumeister:
Hochlochziegel HLZ monolithisch,
Ausgleichsschicht

Il Fenstereinbauer:
Schaumfuge mit s4 = 1,5m

Folie innen
Folie auRen

. AuBenputz:

Fensterbank aulen:
\") Innenputz:

VI Fensterbank innen:

Fensterbank innen, Thermoméortel

Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K

Auflenputz It. Verarbeitungsvorschriften
It. Verarbeitungsvorschriften, Thermomortel

Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustandigkeit:

Firma:
A <0,14 W/mK

Firma:

Firma:
Zustandig:
Firma:

Firma:

Firma:

Zustandig: ............

Zustandig: ............

Zustandig: ............

Zustandig: sessssmsese

Zustandig: ............

Firmen und Zusténdigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum

FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansatze die auf die jeweils gliltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemal zu adaptieren.
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. |I-C
Detail Nr: I: Wand: HLZ monolithisch

FE-PA-I-C: C:  AuBen: Folie
Innen: Folie
T
[
|
AUSSEN | INNEN
|
\ co. 150 ) (W] FENGIERSIOCK ]

'|

SCHAUMFUGE UND/ODER
FOLIE INNEN: s,=1,5m

5" GEFALLE

U < 1,4 W/m3K

(]

——

It. Systemlieferant

-----------

/| STOCKVERBREITERUNG (2.

vn/l /FENSTERBANK Wr

K A A A T L A A A B A A A L

DECKELUNG /
11| FOLE AUSSEN AUSGLEICHSSCHICHT [ /[ FOLE INNEN

- A

LA A A A A fl‘llll!f’fl’l

i
Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ MONOLITHISCH

MASSE IN MM

M=1:1,5

A< 0,14 W/mK

7] zEGEL
- GRUNDPUTZ LEICHT

= INNENPUTZ

- 12 ] THERMOMORTEL

1 SPACHTELUNG /GEWEBE
A ENDBESCHICHTUNG

[* %7 7] AUSGLEICHSSCHICHT

w=emem o= FOLIE AUSSEN
FOLIE INNEN

$4< 1,0m
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Il - Ziegelmauerwerk mit WDVS:

Detailbezeichnung: Seite: 1

BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. II-A

Detail Nr: Il: Wand: HLZ + WDVS

FE-LE-II-A A: Aulen: Folie und Anschlussprofil
Innen: Anputzprofil

Projektbezeichnung: ...

Projektanschrift: ...

Bauherr:

Adresse: .

Vom Bauanschlussfugenplaner auszufullen

Zeichnerische Darstellung:

ohne Mafstab

¥

Roe i s o2

5 7{@ WDVS

Fod b e AUSSEN
[]FouiE AUSS‘EN&‘ \/ 1. _11l] ANSCHLUSSPROFIL AUSSEN
77T
! GLATTSTRICH o3 _L1l] FENSTERSTOCK

I WENN ERFORDERLICH

J"~IV| ANPUTZPROFIL INNEN
- “—|V| INNENPUTZ INNEN

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustidndigkeit:

Baumeister: Eiffia: e e
Hochlochziegel HLZ mit A = 0,15-0,50 W/mK ZUsStandig; sennasnamnag.
Glattstrich, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

Fenstereinbauer: | 511 5= PO —
Montage Fensterstock mit Ur < 1,40 W/m?K FATL= 1= alo [[o F—————————
Schaumfuge mit sq = 1,5m

Folie auflen

Wiarmedammverbundsystem: FIrMal  commasesraniess
WDVS It. Verarbeitungsvorschriften Zustandig: s

Profile umlaufend Gberddmmen
Anschlussprofil auen

Innenputz: EiliNa: cosassimsssis
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften ZUstindig:  ensssnsmanmes:
Anputzprofil innen

Firmen und Zusténdigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansétze die auf die jeweils glltigen, regionalen

Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgeman zu adaptieren.
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. lI-A
Detail Nr: II: Wand: HLZ + WDVS
FE-LE-II-A: A Aulen: Folie und Anschlussprofil
Innen: Anputzprofil

AUSSEN

FOLIE AUSSEN |

] ANSCHLUSSPROFIL AUSSEN |

| GLATTSTRICH
WENN_ERFORDERLICH

FENSTERSTOCK |

\ U < 1,4 W/mK

\ W] SCHAUMFUGE: s,> 15m |

. f—

") Kleber oder Luftspalt

] s

F V] APUTZPROFL NNEN |

INNEN

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ + WDVS MASSE IN MM M=1:1,5

7] ziEGEL A = 0,15-0,50 W/mK
) ; . A = 0,031-0,045 W/mK
VANV WARMEDAMMUNG o S 1~

- KUNSTSTOFF ANPUTZ/ANSCHLUSSPROFIL
3 SCHAUMSTOFF ANPUTZ /ANSCHLUSSPROFIL

==e=e==e==FQLIE AUSSEN s4< 1,0m

AR SCHAUM
\\\‘ KLEBER

_, DUNNPUTZ
il INNENPUTZ
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Il - Ziegelmauerwerk mit WDVS:

Detailbezeichnung: Seite: 1

BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. lI-A

Detail Nr: Il Wand: HLZ + WDVS

FE-ST-II-A A: Aulen: Folie und Anschlussprofil
Innen: Anputzprofil

Projektbezeichnung: ...

Projektanschrift.: ...

Bauherr: .

Adresse: .

VVom Bauanschlussfugenplaner auszufiillen

Zeichnerische Darstellung:

ohne Malistab

(| GLATTSTRICH o
WENNERFORDERLICH ~_____onz 7
AUSSEN O //
(] wovs <\ VLA LITRT L
[II]FOLIE AUSSEN §_/" | “4{T] STURZ

" -{IV] INNENPUTZ

II] ANSCHLUSSPROFIL AUSSEN
ANPUTZPROFIL INNEN

{I1] FENSTERSTOCK

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustiandigkeit:

| Baumeister: Bitiia: s it
Hochlochziegel HLZ mit A = 0,15-0,50 W/mK ZUStandig: csiimesiniiinnsmmmssseds
Sturzausbildung
Glattstrich, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

] Fenstereinbauer: 1161 - EX U —
Fensterstock mit Uy < 1,40 W/m?K Zustandig: ...
Schaumfuge mit sq = 1,5m
Folie aulien

L Warmedammverbundsystem: Eirmna: i st
WDVS lIt. Verarbeitungsvorschriften ZUstindig: i seasiicissiid s

Profile umlaufend Gberdammen
Anschlussprofil aulten

IV Innenputz: Firfia:  sossesmssannaman
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften ZUStANdiQ: .cowssssmsmnmssmmsmmae
Anputzprofil innen

Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansatze die auf die jeweils glltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemaR zu adaptieren.
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Detailbezeichnung:

Seite: 2

BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. II-A1
Detail Nr: I: Wand: HLZ + WDVS
FE-ST-II-A1: A1: AuBen: Folie und Anschlussprofil
Innen: Anputzprofil

GLA]TSTRICH

WENN ERFORDERLICH

o

[ 1] FOLIE AUSSEN |

1v]

ANPUTZPROFIL INNEN

FENSTERSTOCK |

U < 1,4 W/m?*K

| SCHAUMFUGE: s,>15m |

| ANSCHLUSSPROFIL
AUSSEN
Befestigung It. Statik
mit Winkel oder Dibel
AUSSEN

") Kleber oder Luftspalt

INNEN

Stand: 2018-08-27

DETAIL: HLZ + WDVS

MASSE

IN MM|M=1:1,5

24 ziEGeEL A=
VVVVV\| WARMEDAMMUNG 4> 10em
e o e e FOLIE AUSSEN s¢< 1,0m

0,15-0,50 W/mK
A = 0,031-0,045 W/mK

- KUNSTSTOFF ANPUTZ/ANSCHLUSSPROFIL
SCHAUMSTOFF ANPUTZ /ANSCHLUSSPROFIL

- AUSGLEICHSSCHICHT
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] Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. Il-A2
Detail Nr: [ Wand: HLZ + WDVS
FE-ST-II-A2: A2:  AuBen: Folie und Anschlussprofil
Innen: Anputzprofil

R GRS

AT A kb
A DML I L

SRS e

Rl

DR

ARFIIE
AT

GLATTSTRICH

5_’3?3?&?@?&&&&‘ W e

WENN_ERFORDERLICH

ST
it |
[

|IV| ANPUTZPROFIL INNEN |
(1] FOLEE AUSSEN | [ FENSTERSTOCK |
U < 1,4 W/m?K Il[ SCHAUMFUGE: s,> 1,5m |
m ANSCHLUSSPROFIL
AUSSEN
Befestigung It. Statik
mit Winkel oder Dibel
AUSSEN INNEN

") Kleber oder Luftspalt

Stand: 2018-08-27

DETAIL: HLZ +

WDVS

MASSE IN MM|{M=1:1,5

VAN WARMED AMMUNG

A = 0,031-0,045 W/mK INNENPUTZ

d = 10cm
FOLIE AUSSEN < 1,0 BRAREA scHAUM
———— o< 1.0m
KLEBER
- KUNSTSTOFF ANPUTZ/ANSCHLUSSPROFIL NN

SCHAUMSTOFF ANPUTZ /ANSCHLUSSPROFIL

gy DUNNPUTZ
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Il - Ziegelmauerwerk mit WDVS:

. Detailbezeichnung: Seite: 1
BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. lI-A
Detail Nr: I Wand: HLZ + WDVS
FE-PA-II-A A: Aulden: Folie
Innen: -

Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift: ...

Bauherr:
Adresse:
VVom Bauanschlussfugenplaner auszufiillen

Zeichnerische Darstellung:

ohne Mafistab

—{VI] THERMOMORTEL

AUSSEN INNEN
[1l] FENSTERSTOCK
; KJ i _VI| FENSTERBANK INNEN
[I1]FOLIE AUSSEN ~+—_ Lu]
=g 1A
GLATTSTRICH § - i 2
~ ] DECKELUNG —{V] INNENPUTZ
DEHE SeartEtied _AUSGLEICHSSCHICHT
(] wovs<g—

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustindigkeit:

| Baumeister: Firma: ...
Hochlochziegel HLZ mit 2. = 0,15-0,50 W/mK Zustandig: ...............
Ausgleichsschicht
Glattstrich HLZ aulien, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

I Fenstereinbauer: Firma:  ...............
Fensterstock mit Uy < 1,40 W/m?K Zustandig: ...............
Schaumfuge mit sq = 1,5m
Folie aulzen

. Warmedammverbundsystem: Firma: ...
WDVS It. Verarbeitungsvorschriften Zustandig: ...............
Profile umlaufend Gberddammen

IV Fensterbank auBen: Firma: ...
It. Verarbeitungsvorschriften, Warmedammung Zustandig: ...

Vv Innenputz: Firma: ...
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften Zustandig: .............

VI  Fensterbank innen: Firma: ...
Fensterbank innen, Thermomértel Zustandig:  .............

Firmen und Zusténdigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansatze die auf die jeweils glltigen,
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

regionalen

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemaR zu adaptieren.
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| SCHAUMFUGE: s, > 1,5m l\

mit WD (PU—-Schaum)
ausflillen

!
 1[IV] FENSTERBAN

v

5 GEFALLE

|
!
r i
[
i

L L L l/
| V[ FENSTERANK //////
STOCKVERBREITERUNG (5 £ 28 2s c Le £ // —~

U < 1,4 W/m?K
|

. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. II-A
Detail Nr: I Wand: HLZ + WDVS

FE-PA-II-A: A:  AuBen: Folie
Innen:
|
|
|
AUSSEN | INNEN
|
|
|
|| FENSTERS[OCK |

(] fw

> -

It. Systerlnlieferant

A

DECKELUNG/
AUSGLEICHSSCHICHT

(11| FOLIE AUSSEN

n GLATTSTRICH
WENN_ERFORDERLICH

(111 {KLEBER

Stand: 2018-08-29

=== === FOLIE AUSSEN
ot INNENPUTZ

DETAIL: HLZ + WDVS MASSE IN MM| M=1:1,5
] ZIEGEL A = 0,15-0,50 W/mK [N\ \] KLEBER
x . A = 0,031-0,045 W/mK -] THERMOMORTEL
WAV WARMEDAMMUNG > g |
g DUNNPUTZ
S= 1Om msmum

[ 2] AUSGLEICHSSCHICHT
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Il - Ziegelmauerwerk mit WDVS:

Detailbezeichnung: Seite: 1
BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. I1-B
Detail Nr: I: Wand: HLZ + WDVS
FE-LE-II-B B: Aulien: Folie und Anschlussprofil
Innen: Folie und Anputzprofil
Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift: ...
Bauherr:
Adresse: .
VVom Bauanschlussfugenplaner auszufillen
p - :
Zeichnerische Darstellung SR —
=== 1]]1] wDvs
PR R AUSSEN
[I1]FouiE AUSSEN& , 11l ANSCHLUSSPROFIL AUSSEN
B2 T

‘ | GLATTSTRICH _L{1l| FENSTERSTOCK

WENN ERFOBDERLICH

oA : I——

L] HLZ

ANPUTZPROFIL INNEN

1V INNenpuTZz - [LINNEN

Stand: 2018-08-29

|
'1l| FOLIE INNEN
T

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustiandigkeit:

| Baumeister: EBiffia: o
Hochlochziegel HLZ mit . = 0,15-0,50 W/mK ZUSTANAIG? oot s
Glattstrich, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

] Fenstereinbauer: Eirma: acsosssmmmsasssmassss
Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K FAVLS £- 150 [0 AR ————
Schaumfuge mit sq = 1,5m
Folie innen
Folie aul3en

- Warmedammverbundsystem: Eitma:  ccevnsecimstsmesntiesis
WDVS It. Verarbeitungsvorschriften Zustindigs | <l B e S

Profile umlaufend Gberdammen
Anschlussprofil aul3en

IV Innenputz: FilNa:  sosssnscaswrmss
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften AT L3 ¢4 [0 [[o HHP————————————
Anputzprofil innen

Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansétze die auf die jeweils glltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemaR zu adaptieren.
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) Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Leibung Var. lI-B
Detail Nr: Il Wand: HLZ + WDVS
FE-LE-II-B: B: Aulen: Folie und Anschlussprofil
Innen: Folie und Anputzprofil
R L0 P Dy A e P o b g b L S N
AUSSEN
] FOLIE_AUSSEN |
|  ANSCHLUSSPROFIL AUSSEN |
n GLATTSTRICH
WENN ERFORDERLICH
P VU PP _<:‘

15

[

") Kleber oder Luftspalt

T

|| FENSTERSTOCK

\ U < 1,4 W/m?*K

SCHAUMFUGE UND/ODER
FOLIE INNEN: s,> 1,5m

v]

ANPUTZPROFIL INNEN |

FOLIE INNEN |

INNEN

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ + WDVS MASSE IN MM M=1:1,5
] ziEGEL A= 0,15-0,50 W/mK | ===e-= FOLIE INNEN
VY WARMEDAMMUNG 5 0031=0.045 W/mK | SEREH SCHAUM
OO\ O\ KLEBER
KUNSTSTOFF ANPUTZ /ANSCHLUSSPROFIL PR DUNNPUTZ
RRR35% SCHAUMSTOFF ANPUTZ /ANSCHLUSSPROFIL | 5 INNENPUTZ
—weme== FOLIE AUSSEN  s4< 1,0m
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Il - Ziegelmauerwerk mit WDVS:

Detailbezeichnung: Seite: 1

BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. II-B

Detail Nr: 1l Wand: HLZ + WDVS

FE-ST-II-B B: Aullen: Folie und Anschlussprofil
Innen: Folie und Anputzprofil

Projektbezeichnung: ...

Projektanschrift.: ...

Bauherr: .

Adresse: .

Vom Bauanschlussfugenplaner auszufillien

Zeichnerische Darstellung: Prelifanistah

GLATTSTRICH -
WENN ERFORDERLICH | 7

AUSSEN : . INNEN
\ 1 Y | HLZ
] wovs <~ Y 4 0

1] STURZ

[11]FOLIE AUSSEN

V] INNENPUTZ

\ [1I] FOLIE INNEN

IE ANSCHLUSSPROFIL AUSSEN \
I_VJ ANPUTZPROFIL INNEN

11l| FENSTERSTOCK

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustindigkeit:

| Baumeister: GilNd: sl
Hochlochziegel HLZ mit . = 0,15-0,50 W/mK ZUStandig: st
Sturzausbildung
Glattstrich, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

Il Fenstereinbauer: EitNa: oo
Fensterstock mit Us < 1,40 W/m2K Zustandig: ...
Schaumfuge mit sq = 1,5m
Folie innen
Folie auflen

Il Warmedammverbundsystem: EIfNa: cissmsssmssasns st
WDVS It. Verarbeitungsvorschriften TAIL = a o [[o LIRNSCOIN SR R

Profile umlaufend Gberddmmen
Anschlussprofil aulen

IV Innenputz: Firma:  coemsememmsesssamem
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften A0 3 - 13 o [[o LSRR ———
Anputzprofil innen

Firmen und Zustandigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansatze die auf die jeweils gltigen, regionalen
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemal zu adaptieren.
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Detailbezeichnung:

Seite: 2

BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. 11-B1
Detail Nr: I Wand: HLZ + WDVS
FE-ST-1I-B1: B1:  Aulen: Folie und Anschlussprofil
Innen: Folie und Anputzprofil

T B L o P S33A0

TR &

CAR
L

GLATTSTRICH

WENN ERFORDERLIC
“jf ERFORDERLI E. \

-----

S Em
:
T | FOLIE INNEN |
I FENSTERSTOCK
II| FOLIE AUSSEN
L] | R (V[ ANPUTZPROFIL INNEN |
m ANSCHLUSSPROFIL " SCHAUMFUGE UND/ODER
AUSSEN FOLIE INNEN: s,> 1,5m
Befestigung It. Statik
mit Winkel oder Diibel
AUSSEN INNEN
") Kleber oder Luftspalt
Stand: 2018-08—27
DETAIL: HLZ + WDVS MASSE IN MM|M=1:1,5
A zeceL A = 0,15-0,50 W/mK J SCHAUM
VUV WARMEDAMMUNG 3; 106031_0'045 w/mK | :] AUSGLEICHSSCHICHT
cm T INNENPUTZ
= e == FOLIE AUSSEN s¢< 1,0m \\\‘ KLEBER
------ FOLIE INNEN R DUNNPUTZ
I <UNSTSTOFF ANPUTZ/ANSCHLUSSPROFIL
SCHAUMSTOFF ANPUTZ /ANSCHLUSSPROFIL
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) Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Sturz Var. II-B2
Detail Nr: I Wand: HLZ + WDVS
FE-ST-II-B2: B2:  AuBen: Folie und Anschlussprofil
Innen: Folie und Anputzprofil

=
Y Ol

|| FOLIE AUSSEN |

ANSCHLUSSPROFIL

I AUSSEN

AUSSEN

WENN ERFORDERLICH

AN

[N  FENSTERSTOCK |
U < 1,4 W/m*K

Befestigung It. Statik
mit Winkel oder Diibel

(0] FOUE INNEN |
ANPUTZPROFIL INNEN |

SCHAUMFUGE UND/ODER
FOLIE INNEN: s,>1,5m

Iv|

INNEN

") Kleber oder Luftspalt

Stand: 2018-08-27

DETAIL:HLZ + WDVS MASSE IN MM|M=1:1,5
VWY WARMEDAMMUNG ) 5 2:051=0:045 W/mK | RREXX SCHAUM
Fad INNENPUTZ
e === FOLIE AUSSEN s¢< 1,0m
NN\ KLEBER
------ FOLIE INNEN w—
FERE DUNNPUTZ
B <UNSTSTOFF ANPUTZ /ANSCHLUSSPROFIL
383555 SCHAUMSTOFF  ANPUTZ /ANSCHLUSSPROFIL
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Il - Ziegelmauerwerk mit WDVS:

Vom Bauanschlussfugenplaner auszufillen

Detailbezeichnung: Seite: 1

BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. II-B
Detail Nr: Il Wand: HLZ + WDVS

FE-PA-II-B B: Aulen: Folie

Innen: Folie

Projektbezeichnung: ...
Projektanschrift: ...
Bauherr:
Adresse: .

Zeichnerische Darstellung:

ohne Malstab

[Il] FENSTERSTOCK —_| | [11] FOLIE INNEN

[11]FOLIE AUSSEN ~——

GLATTSTRICH
i DECKELUNG
m WENNERFORDERLICH ' [ AUSGLEICHSSCHICHT

(1] wovs <~ /

|| HLZ

__{VI] FENSTERBANK INNEN
~[VI] THERMOMORTEL

A V] INNENPUTZ

Stand: 2018-08-29

Arbeitsschritte, Anforderungen und Zustindigkeit:

Ausgleichsschicht
Glattstrich HLZ auf3en, wenn erforderlich - vom Fugenplaner zu klaren

| Baumeister: Firma: eoeessnss
Hochlochziegel HLZ mit & = 0,15-0,50 W/mK Zustandig: ...............

Il Fenstereinbauer: Fifia: o il
Montage Fensterstock mit Us < 1,40 W/m?K Zustandig: ....oiceenin
Schaumfuge mit s4 = 1,5m
Folie innen
Folie auflen

Il Warmedammverbundsystem: Firma:  ...............
WDVS [t. Verarbeitungsvorschriften Zustandig: ...............
Profile umlaufend Giberdammen

IV Fensterbank auBen: Birma: lesievani
It. Verarbeitungsvorschriften, Warmedammung Zustandig:  ...........

Vv Innenputz: EBila: oo
Innenputz It. Verarbeitungsvorschriften Zustandig:  .............

VI  Fensterbank innen: Birma: csvmmseas
Fensterbank innen, Thermomoértel Zustandig: ............

Firmen und Zusténdigkeiten vom Bauanschlussfugenplaner einzutragen

Ort/Datum FirmenmaRige Fertigung
(Planung Bauanschlussfuge)

Die dargestellten Details sind Lésungsansatze die auf die jeweils glltigen,
Bauvorschriften, NORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau-Richtlinien zu adaptieren sind.

regionalen

Die Fugenplanung wird von der Initiative Ziegel bereitgestellt und ist projektgemal zu adaptieren.
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. Detailbezeichnung: Seite: 2
BAUANSCHLUSS: Fenster Parapet Var. lI-B
Detail Nr: Il Wand: HLZ + WDVS
FE-PA-II-B: B: Aulien: Folie
Innen: Folie
T
|
i
[
AUSSEN : INNEN
i
i
|
i
SCHAUMFUGE UND/ODER | |LM]__ FENSTERSJOCK |
FOLIE INNEN: s, > 1,5m U < 1,4 W/m?*K
|
it WD (PU=Schaum) i (1] FOLIE INNEN |
ausfiillen . : /-. ‘
) ! I | T 77 77 77777 1//
5 GEFLE T RO s e ML FOSTERGAK 7 / ,,,,,

Y It Systerlnlieferant

tttttttttttttttttttttttttttttttttt

|
I {KLEBER

DECKELUNG/
AUSGLEICHSSCHICHT

FOLIE AUSSEN

GLATTSTRICH
WENN_ERFORDERLICH

Stand: 2018-08-29

DETAIL: HLZ + WDVS MASSE IN MM| M=1:1,5
7] ziEGEL A = 0,15-0,50 W/mK NO\\J KLEBER
VUV WARMED AMMUNG ;\ . 106031_0'045 W,/mK THERMOMORTEL
cm PR DUNNPUTZ

=== FOLIE AUSSEN
FOLIE INNEN
.-'.‘._\-.;-.-‘.; INNENPUTZ

s¢< 1,0m

v T

AN SCHAUM

AUSGLEICHSSCHICHT
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